附件2：            
 9项有色金属行业标准样品目录

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	有效期
	研 制 单 位

	1 
	YSS085-2016
	铝合金6063光谱单点标准样品
	15年
	西南铝业（集团）有限责任公司

	2 
	YSS086-2016
	铝合金5083铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	3 
	YSS087-2016
	铝合金5A02铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	4 
	YSS088-2016
	铝合金5A03铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	5 
	YSS089-2016
	铝合金5A05铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	6 
	YSS090-2016
	铝合金5A06铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	7 
	YSS091-2016
	铝合金5A12铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	8 
	YSS092-2016
	铝合金5A70铸态单点光谱标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	9 
	YSS093-2016
	氧化铜光谱标准样品
	10年
	金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司
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