附件2:
[bookmark: _GoBack]76项行业标准样品目录
	序号
	标准号
	标准名称
	有效期
	研 制 单 位

	冶金行业

	1 
	YSBC28721a-2020
	白云石标准样品1#
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	2 
	YSBC28724a-2020
	白云石标准样品2#
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	3 
	YSBC28709a-2020
	石灰石标准样品1#
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	4 
	YSBC28713a-2020
	石灰石标准样品2#
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	5 
	YSBC28712a-2020
	石灰石标准样品3#
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	6 
	YSBC28701a-2020
	石灰石标准样品4#
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	7 
	YSBC28635-2020
	铌铁
	10年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	8 
	YSBC28638-2020
	钛铁
	10年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	9 
	YSBC28732-2020
	萤石标准样品 1#
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	10 
	YSBC28733-2020
	萤石标准样品 2#
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	11 
	YSBC28734-2020
	萤石标准样品 3#
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	12 
	YSBC28735-2020
	萤石标准样品 4#
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	13 
	YSBC280107-2020
	含镍生铁FeNi5.5标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	14 
	YSBC280108-2020
	含镍生铁FeNi7.5标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	15 
	YSBC280105-2020
	含镍生铁FeNi10.5标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	16 
	YSBC280104-2020
	含镍生铁FeNi12.5标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	17 
	YSBC280106-2020
	含镍生铁FeNi14.5标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	18 
	YSBC280109-2020
	含镍生铁FeNi15标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	19 
	YSBS281052-2020
	管线钢X-90光谱分析用标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	20 
	YSBS281037-2020
	不锈钢431光谱分析用标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	21 
	YSBS281038-2020
	不锈钢17-4PH光谱分析用标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	22 
	YSBS281039-2020
	不锈钢904L光谱分析用标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	23 
	YSBC281124-2020
	工业纯铁标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	24 
	YSBC28726-2020
	菱镁石M41标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	25 
	YSBC28727-2020
	菱镁石M46标准样品
	15年
	山东省冶金科学研究院标准样品研究所

	26 
	YSBC11345a-2020
	不锈钢201标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	27 
	YSBC11345-2020
	不锈钢202标准样品 1#
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	28 
	YSBC11346-2020
	不锈钢202标准样品 2#
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	29 
	YSBC11245a-2020
	合金钢12MnNbTi标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	30 
	YSBC11246a-2020
	合金钢16MnV5标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	31 
	YSBC11247a-2020
	合金钢17MnVNb标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	32 
	YSBC11250-2020
	合金钢20MnSiV标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	33 
	YSBC11221b-2020
	合金钢25Cr2MoVA标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	34 
	YSBC11249-2020
	合金钢34Mn5标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	35 
	YSBC11141-2020
	30优质碳素结构钢化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	36 
	YSBC11252-2020
	合金钢20MnVB化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	37 
	YSBC11254-2020
	合金钢38MnVS6化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	38 
	YSBC11253-2020
	合金钢Cr5Mo化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	39 
	YSBC11251-2020
	合金钢U75V化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	40 
	YSBC11025-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.0011%、S0.0045%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	41 
	YSBC11026-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.0021%、S0.0084%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	42 
	YSBC11027-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.0025%、S0.0073%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	43 
	YSBC11142-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.067%、S0.063%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	44 
	YSBC11255-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.087%、S0.0057%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	45 
	YSBC11257-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.11%、S0.0027%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	46 
	YSBC11256-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.12%、S0.0019%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	47 
	YSBC11258-2020
	碳、硫专用标准样品(C0.40%、S0.0046%)
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	48 
	YSBC11029-2020
	白口生铁化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	49 
	YSBC11803-2020
	电炉渣化学分析用标准样品
	10年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	50 
	YSBC11801-2020
YSBC11802-2020
	高炉渣化学分析用标准样品（2点）
	10年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	51 
	YSBC11030-2020
	灰口生铁化学分析用标准样品
	15年
	钢研纳克检测技术股份有限公司

	52 
	YSBS45370-2020
YSBS45371-2020
	硅钢校正样品1#
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	53 
	YSBS45372-2020
YSBS45374-2020
YSBS45375-2020
	硅钢校正样品2#
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	54 
	YSBS45381-2020
	锰钢校正样品1#
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	55 
	YSBS45382-2020
	锰钢校正样品2#
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	56 
	YSBS45383-2020
	锰钢校正样品3#
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	57 
	YSBS45384-2020
	含铌低合金光谱校正样品
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	58 
	YSBS45385-2020
	合金钢校正样品1#
	15年
	石家庄创谱科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	59 
	YSBS15131-2020
	[bookmark: OLE_LINK1]低合金钢ASTM A572 Gr65-5光谱分析用标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	60 
	YSBS15130-2020
	硅钢50W800光谱分析用标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	61 
	YSBC19819-2020
	钒渣标准样品1#
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	62 
	YSBC19820-2020
	钒渣标准样品2#
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	63 
	YSBC19821-2020
	钒尾渣标准样品1#
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	64 
	YSBC19822-2020
	钒尾渣标准样品2#
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	65 
	YSBC19823-2020
	钒铁炉渣标准样品1#
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	66 
	YSBC19824-2020
	钒铁炉渣标准样品2#
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	67 
	YSBC19825-2020
	钒钛高炉渣标准样品
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	68 
	YSBC19610-2020
	炼钢用脱氧剂（铝铁）标准样品
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	69 
	YSBC19611-2020
	低铝硅钙钡合金标准样品
	10年
	攀钢集团攀枝花研究院有限公司

	70 
	YSBC19730-2020
	钒钛铁精矿标准样品
	10年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司

	71 
	YSBC19731-2020
	钒钛铁烧结矿标准样品
	10年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司

	72 
	YSBC19606-2020
	钒氮合金标准样品 1#
	15年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、南京南土仪器设备有限公司

	73 
	YSBC19607-2020
	钒氮合金标准样品 2#
	15年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、南京南土仪器设备有限公司

	74 
	YSBC19728-2020
	钛精矿（岩矿）标准样品 1#
	10年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、南京南土仪器设备有限公司

	75 
	YSBC19729-2020
	钛精矿（岩矿）标准样品 2#
	10年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、南京南土仪器设备有限公司

	有色行业

	76 
	YSS104-2020
	工业氧化钼标准样品
	10年
	全国标准样品技术委员会有色金属分委会



